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GLUNZ p— - T Erstelit von: (
| | Qualitatsrichtlinie (maser) ' Aﬁ‘g&w
(Quali n Erstellt am:
iz Unternebmen cer Geuppe ty specification) . 0208.2013
SONAE .
@ INDUSTRIA gepriift: b 'E é w
Materialbezeichnung  TOPAN MDF FR schwer entflammbar E1 .F, Wd H. Wittmiaier B Rmb’
(rame of Material)
- TOPAN MDF standardboard fire retardant Et (refeased at) Technol J Pkt J Endf
Produktionswerk: BHW Beeskow Materialklasse: ABTIA : Freigegeben g
oo ) (Codit-code:) (reteased by:) W o Herr=B3nnicke
Priifnorm —
Dicke (Thickness) (test standard) | . mm 10 12 13 14 15 16 18 19 22 24 25 28 30
Dickentoleranz innerhalb den Platten (thickness tolerance within boards)| EN 324-1 kil +045
Dickentoleranz zwischen den Platten (between boards) EN 32441 . £020 l £0.30
Langen- u. Breitentoleranz -
‘length/ width tolerance) Standardplatten (standard
Joards) EN 3241 mm £ 2mm/m max.£ Smm
Rechtwinkligkeit (squareness) EN 324-2 mam 2
Kantengeradheit (edge straightness) EN 324-2 mavm 1.5
Lriimmung (cember) * EN 14323 mm/m <15
ohdichte (density) * EN 323 kofm® 820-860 I 780-820 780-800
Rohdichtetoleranz (density tolerance) EN 323 kg/m® +30
Querzugfestigkeit (intemal bond) * EN 319 Nimm? 20,60 20,55
Siegefestigkeit (i gth)” [en310 N 222 220 218
3iege-Elastizittsmodul (moduls of elasticity (mOe)” \ ** EN 310 Nimm® | 2500 2200 2100 I I 1 1 [
Abhebefestigkeit (surface soundness) * EN 311 N 21,1
Jickenquellung 24h ( swelling 24h) * EN 317 % sis | <12 | <10
3attenfeuchte (mo: ! EN 322 % 511
“ormaldehyd- Emissionsklasse (Formaldehyde release) EN 120 E1 ( <8mg/ 100g)
3austoffklassen nach DIN 4102-1 (Brandverhalten) .
fire behaviour) DIN 4102 -1 : Bt
(lassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501.1 WD'N EN 13501- .
fire classification) 1 B-s2, d0
Sandgehalt (Sand content) 1SO 3340 % , <0,05
Schiiff ( Sanding belt) Kom 120 120
' Alle Angaben verstehen sich als Mittelwert( Al figures are average values) .
* In Produktionsrichtung ( in machine direction)
=* Ner Feuchtewert bezieht sich auf Messergebnisse innerhalb von 5 Tagen nach der Produktion( The value refers to moi d within five days after the
iate of production)
<undenbestitigung (Name des Kunden) Firmenstempel:
jon of the custcmer Name of teh t pof the
jeprift am: freigegeben von: Name /Unterschrift

check date;) {released name fsignature)




